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(54) СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР
(57) Реферат:

Изобретение относится к строительным растворам и может быть использовано для изготовления штукатурных покрытий, в качестве раствора в кирпичных кладках и в соединительных прослойках плиточных покрытий. Строительный раствор содержит, мас.%: цемент - 21,0-21,9, мелкий заполнитель - кварцевый песок - 58,7-59,3, тонкомолотый наполнитель - тонкоизмельченный дунит - 4,2-4,3, натрий сернокислый - 0,6-1,5, вода - остальное. Технический результат - придание строительному раствору фунгицидности. 3 табл.


Формула изобретения

Строительный раствор, включающий цемент, мелкий заполнитель, тонкомолотый наполнитель, добавку и воду, отличающийся тем, что в качестве тонкомолотого наполнителя используют тонкоизмельченный дунит, в качестве добавки - натрий серно-кислый, а в качестве мелкого заполнителя - кварцевый песок, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

	Цемент
	21,0-21,9

	Кварцевый песок
	58,7-59,3

	Тонкоизмельченный дунит
	4,2-4,3

	Натрий серно-кислый
	0,6-1,5

	Вода
	остальное


