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(54) ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ПРОПИТКИ КАРКАСА ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к полимерминеральному раствору для изготовления биостойких строительных материалов и изделий, например матрицы для полимербетонных полов каркасной структуры. Раствор содержит, мас.%: ненасыщенная полиэфирная смола на основе терефталевой кислоты - 30-40, пероксид циклогексанона - 0,57-0,76, нафтенат кобальта - 1,14-1,52, молотый базальт - 49,72-66,29, раствор «Биоцик-Т» - четвертичное аммониевое соединение на основе смоляных кислот в стироле с соотношением по массе 1:1 - 2-8. Изобретение позволяет получать полимерминеральный раствор с улучшенными физико-механическими свойствами и повышенной бактерицидной и фунгицидной стойкостью к микромицетам. 4 табл.


Формула изобретения

Полимерминеральный раствор для пропитки каркаса из минерального заполнителя, включающий вяжущее, отверждающую систему и наполнитель, отличающийся тем, что он содержит в качестве вяжущего ненасыщенную полиэфирную смолу на основе терефталевой кислоты, в качестве отверждающей системы - пероксид циклогексанона и нафтенат кобальта, в качестве наполнителя - молотый базальт, а также дополнительно раствор «Биоцик-Т» - четвертичное аммониевое соединение на основе смоляных кислот в стироле с соотношением по массе 1:1, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
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	[image: image1.png]




	на основе терефталевой кислоты
	30-40

	Пероксид циклогексанона
	0,57-0,76

	Нафтенат кобальта
	1,14-1,52

	Молотый базальт
	49,72-66,29
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