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Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для пропитки бетонных и железобетонных изделий. Композиция для пропитки бетонных и железобетонных изделий содержит, мас.%: натриевое жидкое стекло 77,0-77,50, кремнефтористый натрий 15,43-15,50, поливинилацетатная эмульсия - остальное. Технический результат - повышение фунгицидных свойств, прочности и морозостойкости бетонных и железобетонных изделий. 2 табл.


Формула изобретения

Композиция для пропитки бетонных и железобетонных изделий, включающая натриевое жидкое стекло и добавочные компоненты, отличающаяся тем, что в качестве добавочных компонентов содержит кремнефтористый натрий и поливинилацетатную эмульсию при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Натриевое жидкое стекло

77,0-77,50

Кремнефтористый натрий

15,43-15,50

Поливинилацетатная эмульсия

Остальное


	

	
	
	


