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Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для пропитки бетонных и железобетонных изделий. Полимерная композиция содержит эпоксидную смолу, отвердитель -полиэтиленполиамин, в качестве растворителя - смесь растворителей: бутилацетат, ацетон, толуол в соотношении 12:26:62 и дополнительно фенол, при следующем соотношении компонентов, мас.%: эпоксидная смола ЭД-16 30-40, полиэтиленполиамин 3-4, фенол 1-2, смесь растворителей: бутилацетат, ацетон, толуол в соотношении 12:26:62 - остальное. Изобретение позволяет повысить прочность и биостойкость бетонных и железобетонных изделий. 3 табл.


Формула изобретения

Полимерная композиция, включающая эпоксидную смолу, отвердитель - полиэтиленполиамин и растворитель, отличающаяся тем, что она содержит в качестве растворителя смесь растворителей: бутилацетат, ацетон, толуол в соотношении 12:26:62 и дополнительно фенол при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Эпоксидная смола ЭД-16

30-40

Полиэтиленполиамин

3-4

Фенол

1-2

Смесь растворителей: бутилацетат,
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ацетон, толуол в соотношении 12:26:62

остальное


	


